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B3 sylomer. Datenblatt

Werkstoff gemischtzelliges flammwidriges
PUR-Elastomer (Polyurethan)

Farbe blau meliert

Standard-Lieferform

Dicke: 25mm /50 mm
Platte: 0,5m breit, 1,5m lang
Streifen:  bis1,5m lang

Andere Abmessungen und selbstklebende Ausristung auf Anfrage.

Werkstoffeigenschaften

Statischer Einsatzbereich?
(statische Lasten)

Dynamischer Einsatzbereich?
(statische und dynamische Lasten)

Lastspitzen?
(seltene, kurzzeitige Lasten)

Mechanischer Verlustfaktor
Druckverformungsrest

Min. Bruchspannung Zugversuch
Min. Bruchdehnung Zugversuch
Einsatztemperatur

Brandverhalten

bis 0,028 N/mm?

bis 0,038 N/mm?

bis 1,0 N/mm?

n=0,33
<5%
0,3N/mm?
160 %
-30°C bis 70°C
S4 /SR2/ST2

HL3
HL3
E
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Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen
Wissensstand. Sie kdnnen als Rechen- bzw. Richtwerte heran-

gezogen werden, unterliegen produkt- und anwendungs-
spezifischen Fertigungstoleranzen und stellen keine
zugesicherten Eigenschaften dar. Die Werkstoffeigenschaften
und deren Toleranzen variieren je nach Art der Anwendung
und Beanspruchung und sind auf Anfrage erhaltlich.
Anderungen vorbehalten. 2022-05

Priifverfahren = Anmerkung

ca. 75% Verformung
DIN 53513 temperatur-, frequenz-, pressungs- und amplitudenabhdngig
EN SO 1856' 50 % Verformung, 70°C, 22h, 30 min nach Entlastung

EN ISO 527-3/5/100
EN ISO 527-3/5/100

DIN 54837

DIN EN 45545-2
DIN EN 45545-2

DIN EN ISO 11925-2

kurzzeitig héhere Temperaturen moglich

Beurteilung nach DIN 5510-2

Anforderungen fir R10
Anforderungen flir R22
Klassifizierung konform DIN EN 13501-1

"Messung / Auswertung in Anlehnung an die jeweilige Norm

2 Werte gelten fur Formfaktor q=3
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Abb. 1: Quasistatische Federkennlinie fiir verschiedene Lagerdicken

Einfederung in mm

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH

Ihr Partner fiir Maschinenbau

Brunshofstrale 10
45470 Milheim/Ruhr

Quasistatische Federkennlinie mit
einer Belastungsgeschwindigkeit von
0,0028 N/mm?/s.

Prifung zwischen ebenen und plan-
parallelen Stahlplatten, Aufzeichnung
der 3. Belastung mit linearisiertem
Startbereich nach ISO 844, Priifung
bei Raumtemperatur.

Formfaktor g=3

Tel. +49-(0)208-3783-0
Fax +49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de
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Elastizitatsmodul

Dynamischer Einsatzbereich
. Statischer Einsatzbereich

t 16 e o
E .026 N/l Quasistatischer Elastizitdtsmodul als Tangen-
g soms tenmodul aus der Federkennlinie. Dynami-
g " scher Elastizitatsmodul aus sinusférmiger
é 10 10H Anregung mit einer Schwingschnelle von
5 o8 ~— 100dBV re. 5 -10®m/s (entsprechend einer
8 06 ~—— Schwingweite von 0,22 mm bei 10 Hz und
ol quasi’s’tmk 0,08 mm bei 30 Hz).
02 S — Messung in Anlehnung an DIN 53513
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Pressung in N/mm? Formfaktor q=3
Abb. 2: Belastungsabhéangigkeit des statischen und dynamischen
Elastizitdtsmoduls
Eigenfrequenzen
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c 005 Systems mit einem Freiheitsgrad, bestehend
o . . .
5 o \ \ aus einer starren Masse und einem elasti-
g ' cg schen Lager aus Sylomere FR 3220 auf star-
003 25 mn 12,5m“ iZBN/mmZ § % rem Untergrund.
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Abb. 3: Eigenfrequenzen fir verschiedene Lagerdicken

Statisches Dauerstandverhalten
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Belastungsdauer in Tagen

Abb. 4: Verformung unter statischer Belastung in Abhangigkeit
der Zeit
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